ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
(миллионов тонн)

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Чугун
	48,0
	48,0
	50,5
	49,9
	51,5
	52,4
	51,9

	Сталь
	66,8
	68,1
	70,4
	68,9
	70,5
	69,4
	69,8

	Готовый прокат черных металлов
	55,0
	56,5
	60,0
	59,2
	61,2
	60,4
	60,5

	Трубы стальные
	9,2
	10,0
	9,7
	10,1
	11,3
	11,4
	10,4


